4- آزمایش دانه بندی شن بادامی
وزن اولیه : 5000 گرم
وزن شن بادامی بعد از حرارت دهی و فیلرگیری : 4996 گرم
وزن ظرف : 486.98 گرم
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	شماره الک
	وزن مانده روی الک ( گرم )
	درصد مانده
	درصد رد شده

	1
	0
	0
	%100

	4/3
	1635.48
	32.7094
	%67.2906

	2/1
	3211
	64.22
	%3.0706

	8/3
	131.51
	2.6302
	%0.4404

	4
	4.27
	0.0854
	%0.355

	pad
	17.75
	0.355
	%0
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درصد فیلر = %99.9




