[bookmark: _GoBack]آزمایش دانه بندی شن نخودی (ریز) : - 3
وزن اولیه : 1000 گرم
وزن نمونه بعد از حرارت دادن و فیلرگیری : 995.27 گرم

	شماره الک
	وزن مانده روی الک ( گرم )
	درصد مانده روی الک
	درصد رد شده از الک

	2/1
	6.50
	0.650%
	99.35%

	8/3
	238.64
	23.864%
	75.486%

	4
	736.91
	73.691%
	1.795%

	8
	11.85
	1.185%
	0.61%

	pad
	6.1
	0.61%
	0%



 =  100 * ( وزن خشک اولیه / (وزن خشک ثانویه – وزن خشک اولیه ) ) = درصد فیلر0.473 %
